Plaques de couvercle en plastique
EnL

piece | [Matéri Grade Couleur ission de la lumigre
ACAL Standard Transparent 93%
ACBL Acryliaue Marron fumé 25% .30-80°C
ACTAL via Classe antista- Transparent 79%
ACBTAL tique Wearron fumé 32% WPrix unitaire du type standard
PYAL Standard Transparent 87% _ —
PYBL PET Marron fumé 28% 15-55°C Prix unitaire
PYTAL Classe antista-| _ Transparent 7% B L ACAL, ACBL ACTAL, ACBTAL PYAL, PYBL PYTAL, PYBTAL
PYBTAL | tique Marron fumé 30% T3, T4 T5, T6 T8 T3 T5 T3 T4 T5 T3 T5
Propriétés BE" P.949 [RoHS 10] 30~60
©Prop el a = o = = = 30~39 61~90
Détails de I'usinage d'orifice Détails d'usinage d'insert fileté 91-117
Type standard (sans trou) N (trou traversant)| P (chanfrein) M (insert fileté) 30~60
1~
di | -aaenecnmman (ex. : M4-L6 40~49 21-320
% g ; T?—( - % _1: Dur‘plusdedmawlssm\msenﬁ\eteHLTS 15(1):;87
< : R4 ou inf. d ! d ! ! d ! @ﬂdandl+5<[\esunuspercéssnntbmgnes 50~59 81 :?go
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L +1.0 B +1.0 0 |88 a5|=5]Es] @ || T d [ 35 [ 45 |55 [ 65 30~60
di 75|95 [115[135[ 19| - R 61~90
L |45]| 6 |75 60-79 91-120
Type A trous prépercés || 2][25] 8 ]|85] 8] - 6 - 121~150
151~180
2trous 2H Sélecton d diam.nominal d a vis 2 4tous 4H Sélection du da. nominl de avis 4 6 trous 6H Sélecton du diam. nominal d lavis 6 128::37
N (trou traversant) N (trou traversant) N (trou traversant) 61~90
P (Chanfrein) P (Chanfrein) P (Chanfrein) 91-120
M (Insert fileté) M (Insert fileté) i M (Insert fileté) 121-150
(0] (0] (O] - =
iﬂ—«% - |+ —¢ e |4 ¥ + ¢ |+ 80-09 | 151160
< < < 211~240
Ré ou inf. R ou nf. R4 ou nf. 241-270
= = | ! = “‘ i e 271~297
T T T T T T - 30~60
F _F | Jui(ciiy LELE] el 61-90
L B L B L B 91~120
121~150
151~180
W Type standard 100~119 [ 181~210
Référence piéce Incrément de 1mm Sélection T 211~240
241~270
ACTAL
271~300
Type Bl A L ACAL | PYAL |ACBTAL 301-350
ACBL | PYBL | PYTAL 351~400
PYBTAL 30~60
61~90
ACAL (acrylique, standard, transparent) 30 | 30 91~120
ACBL (acrylique, standard, marron fumé) R N 3 3 121~150
ACTAL (acrylique, antistatique, transparent) 200|200 4 3 1:1 ~;Bg
ACBTAL (acrylique, antistatique, marron fumé) 120~149 | 18121
30~500 5 4 211~240
PYAL (PET, standard, transparent) 6 5 241-270
PYBL  (PET, standard, marron fumé) 100/ 201 L<Ax3 8 5 271300
PYTAL  (PET, antistatique, transparent) vt L<Bx3 301~350
PYBTAL (PET, antistatique, marron fumé) 200|360 =bXx igrggg
(®)Le revétement antistatique sur la section coudée peut étre retiré dans la classe antistatique 30~60
W Type pré-percé 31 :?go
Référence piéce Incrément de 1mm Sélection T Incrément de 1mm Diameétre nominal de la vis 121~150
- . q ~180
Nom- ACTAL Trou tra . 151-1
- i Od aln 1 ACAL | PYAL |ACBTAL F G |versant Chanfrein Insert fileté 181-210
ype re de PYTAL 150~200 | 211~240
ACBL | PYBL
trous PYBTAL N P M L 241-270
271~300
3 3 3 3 - -
301~350
ACAL (acrylique, standard, transparent) 30 | 30 4 4 - 345 3 $é|ec- 351~400
ACBL  (acrylique, standard, marron fumé) oH ! ! 5 5 5 6-491 3 [3456 |34 tionner 2?1:233
ACTAL  (acrylique, antistatique, transparent) 200(200| 30~500 6 - - ~2H can | 5 4 456 345 dans le
e
ACBTAL (acrylique, antistatique, marron fumé) 4H 8 - - (types 2H et 4H) . 5 4568|3456 |tableaut I Coit d'usinage des trous
PYAL (PET, standard, transparent) L<Ax3 3 3 3 355 6 3 - - Type A trous Frais d'usi des trous @ Référence piéce R ; _ Diamétre nominal _ )
PYBL (PET, standard, marron fumé) 6H 100 (201 L<Bx3 4 4 - ﬁ;?gg 8 345 3 Sélec- PrEp N ) | P ) | M{insert fileté) Alterations m- de lavis
PYTAL  (PET, antistatique, ransparen) | 5 5 5 p 10 3456 |34 tionner in ACBL 2H - 65 - 150 - 80 - 5 - F50 - G20 - - XC10
PYBTAL (PET, antistatique, marron fumé) 2001360 6 N N 456 1345 dans le 6H Position du trou depuis la gauche
8 - - 45683456 tableau | (®)Prix du type pré-percé = Prix unitaire du type standard + Co(it d'usinage des trous
()Le revétement antistatique sur la section coudée peut &tre retiré dans la classe antistatique. Refé — Diametre =] ¢ ¢
Plage de spécification de dimension F : Pour 2H et 4H, d+2.5<F<L-d-5 ; pour 6H, d+2.5<F<L/2-d/2-2.5. € @ - - - |nominal de la Modifica- |
Plage de spécification de dimension G : d/2+2.5<G<A(B)-T-a/2-2.5. (pour 4H et 6H, a taile a plus peite de A et B est applicable.) Type]fend © vis tion Rl
B Type standard EType pré-percé ACBL 2H - 65 -150-80 - 5 - F50 - G20 - o * " N
) B i . @ _ Piametre nomi- (Prix unitaire du type standard) ~ +  (Cot d'usinage des trous) = Prixdu typeAtrous prépercés T xc | E ‘ s
M nal de la vis B
ACAL - 40 - 50 - 55 - 3 PYAL 4H - 50 - 80 - 100 - 5 - F76 - G15 - Code Xc
PYAL 4H - 100 - 120 - 200 - 5 - F160 - G20 - M4 - L4 XC = Incrément de Tmm
~ ()5<XC<486
SPEC. | (3 (ypes 2H et 4H) 0/2+2.5<XCsL-F-0/2-2.5
(® (Type 6H) d/2+2.5<XC<L-2F-d/2-2.5




