Butées en uréthane contre-alésé

L sélectionnable, L configurable

Uréthane Avec collier Cou
Type unique- | tocataly] EN 1.4301 [@MMateriau [(Dureté -
ment | Oxydénoir [qeeaieal BN teur
AZXSK AZXSC AZXSM |AZXSS Uréthane standard Shore A95
AZXHK AZXHC AZXHM _|AZXHS (polyuréthane éther) [ Shore A90 | cobris
L sélecti AZXMK AZXMC AZXMM |AZXMS Uréthane standard Shore A70 | naturel
5 ble AZXLK AZXLC AZXLM |AZXLS (polyuréthane ester) Shore A50
AZEXHK | AZEXHC - - Uréthane résistant  I'abra- | Shore A90 | Maron
AZEXMK | AZEXMC - - sion Shore A70 | foncé
AZXHHK | AZXHHC - - Uréthane résistant a la chaleur | Shore A90 |Marron
AZXS AZCS AZCS-M |AZCS-S Uréthane standard Shore A95
Di L [AZXH AZCH AZCH-M |AZCH-S (polyuréthane éther) Shore A90 | (ojis
configurable |AZXM AZCM AZCM-M |AZCM-S Uréthane standard Shore A70 | e
AZXL AZCL AZCL-M _|AZCL-S (polyuréthane ester) Shore A50
Tolérances H1, H2  Tolérance D
m H1, H2 | Tolérance D _[Tolérance _ D __[Tolérance
30ouinf.] +0.2 50 [.93
Uréthane uniquement Avec collier 31_~& 40 max| +0.2 g
D oo 204
d1+0.2 d3+0.2 " Diamétre de trou de vis applicable
(®)Dimensions du caller applicable 5 63 Vel g D|H|T|L|h
| — e ( 4 )| colier Taille delUréhaneun Avec collier
- ‘ X o 3 |35|55 5 7 [7.5 vis di | d2 | d3 |[dse |ds | T
3o [ *y = <°% 4 Aysles— |—lg5 M3 [ 6 [ 4] 8 [55]35
- - o 4A 7 9l— w4 | 8 | 5 |95]|65]45
| ._1 ~ . /& g g'g g 2 12 M5 | 95| 6 |11 | 8 |55 2
1 T - e[S 00 =T 8 0= M6 |11 [ 7 [13] 9 |66
d2+0.2 ds T H'o il @ M55 g4 M8 |14 ]| 9 [155[115] 9
L 0112 77 Mo [ 18 [ 11 [ 19 | 14 | 11
d4x02 2Tiar 103 |85 “wiz |20 |1 |22 [17 |14 °
(®Les colliers peuvent étre commandés séparément. Voir 55" P404 16 | 18|22 15| 4 | 1926 Mi6 | 26 | 18 | 28 | 22 | 18 | 4
L sélectionnable
Référence piece Sélection Avec collier| Prix unitaire
5 Uré- Sans collier Avec collier
thane V& |Ureth ) Oxydé noi 1.4301
unique-|4,| V'@ | Uréthane uniquement xydé noir maunitel| Squiv.
Type D L menth| | ooler | e ; = ; .Mﬂum"m e
AZX[ IK|AZEX| K|AZXHHK|AZX| |CIAZEX IC|AZXHHC|AZX[ |M|AZX| 1S
1212 M3 - - - - - -
1 12 15 5 5 3
Sans collier Avec collier Avec collier Avec collier - 15 20 M4 4
Uréthane ~ Oxydé  Placage autocata-EN 1.4301 20 20 25 717 4A
uniquement  noir Iytique aunickel  équiv. 20 25 M5 5
AZXSK AZXSC AZXSM AZXSS (StandardShoreA95) 25 20 25 Mé 8 8| 6
AZXHK AZXHC AZXHM AZXHS (StandardShoreA90) |~ 20 25 M8 6| 8A
AZXMK AZXMC AZXMM AZXMS (StandardShore A70) 30 20 25 30 Mé 10 |8 6
AZXLK AZXLC AZXLM AZXLS (StandardShoreA50) 25 30 40 M8 8
AZEXHK AZEXHC ( Rt i Shore A90) 40 30 40 M10) 12 10
AZEXMK AZEXMC (RsatilamioShore A70) 30 40 50|M12) 12
AZXHHK AZXHHC ( RssnziarzesShore A90) 50 30 40 M10 10 10
40 50|M12 15 12
60 30 40 M10| 10
40 50|M12] 12
I L configurable
Référence piece L (incrément de 1mm) . . H1 . )
lection M 5 H. lect |
Type D |Uréthane uniquement  Avec collier S Incrément de 1mm H2 sélectionnable
15 M3 M4 5(M3)7(M4)
Sans collier Avec collier Avec collier Avec collier 20 M4 M5 7(M4 M5)
Uréthane < ... Placage autocata- EN 1.4301 25 15-80 25-80 M6
uniquement Oxydé noir Iytique au nickel équiv. 30 M8 8(M6 M8)
AZXS AZCS AZCS-M AZCS-S  (Standard Shore A95) 40 Mi0 5<H1<L
AZXH AZCH AZCH-M AZCH-S (Standard Shore A90) 50 25~150 30~150 M12 10(M10 M12)
AZXM AZCM AZCM-M AZCM-S (Standard Shore A70) 60
AZXL AZCL AZCL-M AZCL-S  (Standard Shore A50) 80 M12 10(M12)
100 25~200 40~200 Mi6 15(M16)
Prix unitaire
D Uré i Avec collier
AZXS, AZXH, AZXM, AZXL AZC[, AZC[ -M, AZC[ -S
L min. ~ 40 L41~60 L61~80 L81~100 L101~150 L151~200 L min. ~ 40 L41~60 L61~80 L81~100 L101~150 L151~200
15
20
25 E E - B
30 - -
40
50
60
80
100

Ordering
Example

AZXMC25 - 20 - Meé
AZXL50 - 9% - M10 - 20
AZCM40 - 70 - M10

Butées en uréthane contre-alésées, colliers pour butées contre-alésées
Type configurable

lButées en
sées
Type configurable

Il Qualité standard

— Type [MMateriau [EDureté ::0:‘ "l:l",’jl‘erﬂr D
AZFS - Uréthane standard Shore A95 G
AZFH AZAH (uréthane éther) Shore A90 |1)Coloris
AZFM AZAM Uréthane standard Shore A70_|naturel
AZFL - (uréthane ester) Shore A50 [2Nolr
AZFY - Shore A30 -
AZFHE - Shore A90 °
AZFME - Polyuréthane antistatique | Shore A70 |3)Gris
AZFLE - Shore A50
AZFAN - Uréthane a faible rebond | Shore A70 (4)Gris T
AZFHH - Uréthane résistant & la chaleuShore A90 [®Marron
ZVULFH - Uréthane extré résis-| Shore A92 . \"; (®Pour V2
ZVULFM - tant & I'abrasion Vulkollan® | Shore A68 ©Beige Tolérance D H<50
AZEFH - Uréthane résistanta | Shore A90 (7Marron Dimension [Tolérance D
AZEFM - I'abrasion Shore A70 ffoncé 50ouinf.| =02
51~60 +0.
- - - 61~100 | 0.
Il Valeurs caractéristiques de I'uréthane antistatique Tolérances V, H, G
Résistiié speciique] — 2.1x108Q - cm Dimension |_Tolérance
Résistivité superficielle]  4.0x10°Q S L ELILE
300uinf.] 0.2 | 0.2 | +0.2
(Conditions : température 30°C, humidité 60%) 31~90 | +0.3 | 0.5 | =0.3
(®Toutes les autres propriétés sont équivalentes a celles de |'uréthane de la méme dureté. 91~ B +05 B

M Qualité de précision

D=xo1
G
-
I
Vv (®Pour V2
DH<50
Tolérance L @
Dimension | Tolérance
B0 | 5Z
o3

Tolérances V, H, G

Dimension |V Tolérance |Tolérance H, G
2~50 | +0.15 | +0.1
51~ +0.15 | *0.15

23°C2 ¢t 40 ~ 80% it

(®Possibilité de choisir la couleur pour le polyuréthane éther et le polyuréthane ester uniquement.

Incrément de 1mm Sélec- Prix unitaire
Référence piece| D v [ H G L [(onel AZES | nzew | azeL | azey | azan | azam |azeHE (AZEVE| aze e ovueizvuLe AZEFH nzewn
Qualité standard, uréthane standard 8-15 6~40
AZFS(Shore A95) (ncrément de | 2~10 3-90 41~60
AZFH(Shore AY0) Tmm) ey | SILHS30 61~80 = =
AZFMShore A70) | 1550 - G<D-4 6~40
AZFL(Shore A50) (incrémentde | 2~16 min 2 41~60
AZFY (Shore A30) Tmm) I~ 1 | e1-80 - -
AZFAN(Shore A70) k= 10~40
=
31-45 gl [ 41-60
Polprétane anstatiqe d quait stndard | (incrément de | 5~25 61~80 N o o
AZFHE(Shore A%0) | ') 81-100 | (coois - |-
AZFME(Shore A70) 101~150 | nature) B -
AZFLE(Shore AS0) 25-40
41~60
46~60 L
Urthane ésisant sl chlwr dequaltsndrd| - (incrément de | 5~30 Slé_SB?GS 0 61~80 - -
AZFHH(Shore AGD) | '™ ) 81-100 = =
MLTJ, j [o1-150 - -
Vulkollan® de qualité standard - 25~40
5<H<L =
ZVULFH(Shore A90) E 41~60
ZVULFM(Shore A70) | 61~80 « 61~80 B - -
(incrément de (noir)
1mm) 81~100 - -
Urhane st aasionde quats stndrd 101~150 - _
AZEFH(Shore A90) 5-70 151~200 - -
AZEFM)(Shore A70) 25~40 = =
41~60 - -
Qualité de précision, uréthane standard] 857100 61~80 - -
(incrément de
AZAH(Shore A90) | " g 81-100 = =
AZAM(Shore A70) 101~150 ° o
151~200 - -
sy [ - [5] - [v ][ ]-[ & -
Example AZFS - D22 - V5 - H10 - G10 -
I Colliers pour les butées contre-alésées - - -5, 63 Référence piece D | H Ll n Prix unitaire
Type |[DMateriau BTranemem' de ?urface. v/ ( v/ ) Type | N° d AZC | AZM | AZS
AZC EN 11191 Oxydé noir 3 135155 75
AZM | €auiv. |picage aunickel 2 5 7 —
AZS Ewéﬁ@ R A 45 | 65 —— 8.5
™ AZC 5 T5sT8 | ' ° o
o AZM 12
= <% Azs | & 16619 4 10 (2]
o 8
o] 9 | 115 —F— 1145
— A 8A 6 8
e[S 0 10 ] 11 [ 14 | 10 13 | 17 - -
T H o (®Le N°10 s'applique & AZC uniquement.
L

Example

AZC4A



